
 

3 *  
3

1  
2  

3  

 

В нас тоя щей ра бо те предс тав ле ны ре зуль та ты по по лу че нию во ло кон по ли ме ра ак ри ло нит рил бу та-

диенс ти ро ла (AБС) с до бав ле нием же ле за в ка че ст ве мо ди фи ци рующей до бав ки ме то дом им пуль сно го 

элект рос пин нин га. Дос тоинс тво ме то да им пуль сно го элект рос пи ннин га по срав не нию с клас си чес ким 

элект ро фор мо ва нием зак лю чает ся в по лу че нии во ло кон с конт ро ли руемой дли ной. Для исс ле до ва ния 

мор фо ло гии по лу чен ных во ло кон об раз цы исс ле до ва лись на оп ти чес ком и ска ни рующем элект рон ном 

мик рос ко пах. Для до ка за тель ст ва на ли чия же ле за в во лок нах ис поль зо ва ли эле ме нт ный ана лиз и ме-

тод элект рон но го па ра маг нит но го ре зо нан са. Раз ра бо та на ме то ди ка, оп ре де ле ны оп ти маль ные ус ло-

вия по лу че ния во ло кон, а так же по ка за но влия ние тех но ло ги чес ких па ра мет ров, кон цент ра ций раст во-

ров по ли ме ра и мо ди фи ци рующих до ба вок на ст рук ту ру и мор фо ло гию во ло кон. 

Клю че вые сло ва: им пульс ный элект рос пин нинг; во лок но; по ли мер; же ле зо; ак ри ло нит рил бу-

та диенс ти рол. 
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Preparation of acrylonitrile butadiene styrene fibers by pulse electrospinning 

The paper represents the results on the preparation of polymer fibers of acrylonitrile butadiene styrene 

(ABS) with the addition of iron as a modifying additive by pulse electrospinning. The virtue of the method of 

pulse electrospinning in comparison with classical electrospinning is to obtain fibers with a controlled length. 

To study the morphology of the fibers obtained samples were studied by optical and scanning electron 

microscopy. To prove the presence of iron inside the fibers, methods of elemental analysis and electron 

paramagnetic resonance were applied. Optimal conditions for obtaining fibers have been determined. The 

effect of technological parameters, concentrations of solutions of the polymer and modifying additives on the 

structure and morphology of the fibers were shown.
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3Игим баева Д., 1,2На жип қы зы М., 1,2Да бы нов Б., 1,2Алиев Е.Т., 4Ста хов О.В.,  3Ма шан Т., 1,2Ман су ров З.А. 

1 Жа ну мә се ле ле рі нің инс ти ту ты, Ал ма ты қ., Қа зақ стан 
2Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Ал ма ты қ., Қа зақ стан 

3Л.Н.Гу ми лев атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті, Астана қ., Қа зақ стан 
4Яд ро лық фи зи ка инс ти ту ты, Ал ма ты қ., Қа зақ стан 

Им пуль сті элект рос пин нинг әді сі ар қы лы ак ри ло нит рил бу та диенс ти рол дың  

тал шық та рын алу

Ұсы ны лып отыр ған жұ мыс та им пуль сті элект рос пин нинг әді сі ар қы лы құ ра мы на мо ди фи цир-

леу ші қос па ре тін де те мір қо сыл ған ак ри ло нит рил бу та диенс ти рол (АВС) по ли ме рі нен тал шық тар ды 

алу бой ын ша нә ти же лер кел ті ріл ген. Клас си ка лық электр лік пі шін де лу мен са лыс тыр ған да им пуль-

сті элект рос пин нинг әді сі нің ар тық шы лы ғы ба қы ла на тын ұзын дық та тал шық тар алу бо лып та бы-

ла ды. Алын ған тал шық тар дың мор фо ло гиясын зерт теу үшін, үл гі лер оп ти ка лық жә не ска нир леу ші 

элект рон дық мик рос коп тар да зерт те лін ді. Тал шық тар да те мір дің бар екен ді гі нің дә ле лі ре тін де эле-

ме нт ті тал дау жә не элект ронн ды па ра маг нит ті ре зо нанс әдіс те рі қол да ныл ды. Тал шық тар ды алу дың 

әдіс те ме сі өң де лі ніп, тиім ді шарт тар анық та лын ған, со ны мен қа тар, тал шық тар дың құ ры лы мы мен 

мор фо ло гиясы на тех но ло гиялық па ра ме тр лер дің, по ли мер ері тін ді сі мен мо ди фи цир леу ші қос па 

кон цент ра циясы ның әсе рі көр се тіл ген.

Түйін сөз дер: им пуль сті элект рос пин нинг; тал шық; по ли мер; те мір; ак ри ло нит рил бу та диенс-

ти рол. 
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