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В ра бо те предс тав ле ны ре зуль та ты исс ле до ва ний по раз ра бот ке тех но ло гии по лу че ния ок са-

на-3 и обо га ще нию уг ле род-ми не раль но го сырья с ис поль зо ва нием это го реа ген та. Про ве ден ные 

исс ле до ва ния по обо га ще нию шун ги то вой по ро ды по ка за ли, что по вы ше ние тем пе ра ту ры пуль пы 

до 30°С во всех слу чаях су ще ст вен но улуч шает фло та цию, по вы шая тех но ло ги чес кие по ка за те ли 

и ско рос ть про цес са. По ка за те ли обо га ще ния шун ги то вой ру ды с по мощью Flotol B ус ту пают по ка-

за те лям обо га ще ния при ис поль зо ва нии Ок са на-3. На при ме ре шун ги то вой ру ды установ ле но, что 

по лу чен ное ге те ро цик ли чес кое соеди не ние мо жет за ме нить су ще ст вующие про мыш лен ные фло то-

реаген ты в про цес сах обо га ще ния.

Клю че вые сло ва: произ вод ные 1.3-диок са на; ка лиевые и нат риевые со ли ксан то ге на тов пер-

вич ных спир тов; ксан то ге на ты 3-ал ки лок сан-4-олов; гек сен-1.
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Development of a technology for obtaining flotation reagent oxane-3  

for carbon mineral raw materials of Kazakhstan

The paper represents the results of development of a technology for obtaining oxane-3 and its 

application for enrichment of carbon mineral raw materials. Studies on enrichment of a shungite rock 

showed that the increase of a pulp temperature to 30°C significantly improves the characteristics and 

rate of the flotation process. Measured indicators of a shungite rock enrichment using Flotol B were lower 

in comparison with an enrichment by oxane-3. For schungite mineral, it was established that the obtained 

heterocyclic compound can replace existing industrial flotation reagents in enrichment processes. 

Key words: 1.3-dioxane derivatives; potassium and sodium xanthate salts of primary alcohols; 

xanthates alkyloxane-3-4-ols; 1-hexene.
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2Ка лу гин С.Н., 1Шиль де баева Ж., 1Ма мет жа но ва М., 1Ели баева Н.С., 
3Еф ре мов С.А., 3Не чи пу рен ко С.В., 2Ома ро ва Д.А.

1Әль-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Ал ма ты қ., Қа зақ стан
2Жа ңа хи миялық тех но ло гиялар мен ма те ри ал дар ғы лы ми зерт теу инс ти ту ты, Ал ма ты қ., Қа зақ стан

3Фи зи ко-хи миялық зерт теу жә не тал дау әдіс те рі ор та лы ғы, Ал ма ты қ., Қа зақ стан

Қа зақ станның кө мір тек-ми не рал ды ши кі за тын фло та циялау про це сі үшін  

ок сан-3-фло то реаген тін алу тех ноло гиясын өң деу

Бұл ма қа ла да ок сан-3 фло то реаген тін алу тех нол огиясы мен осы реагент ті қол да на оты рып кө-

мір тек-ми не рал ды ши кі за тын бай ыту бой ын ша зерт теу нә ти же ле рі ұсы ныл ған. Шун гит жы ныс та рын 

бай ыту ая сын да жүр гі зіл ген зерт теу лер бой ын ша пуль па ның тем пе ра ту ра сын 30°С-қа дейін арт тыр-

ған да бар лық жағ дайда тех но ло гиялық көр сет кіш те рі мен про цесс жыл дам ды ғын арт ты ра оты рып, 

фло та цияны жақ сар та ты ны анық тал ды. Ок сан-3 қол да нып шун гит ті кен ді бай ыту көр сет кіш те рі Flotol 

B кө ме гі мен байы тыл ған көр сет кіш тер ден ар ты ғы рақ бо лып шық ты. Мы са лы шун гит ке ні үшін, алын-

ған ге те ро цикл ді қо сы лыс бай ыту про це сін де гі өнер кә сіп тік фло то ре агент тің ор нын ба са ала ды.

Түйін сөз дер: 1,3-диок сан ның туын да ла ры; ксан то ге нат бі рін шік спир ті нің ка лий жә не нат рий 

тұз да ры; ксан то ге нат тың 3-ал ки лок сан-4-олы; гек сен-1.
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