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Катализаторы Се/γ-Al
2
O

3
 и Се-La/γ-Al

2
O

3
 исследованы методами электронной микроскопии и 

температурно-программированной десорбции аммиака. Изучена их активность в реакции деги-
дратации этанола. Показано, что наиболее активным является катализатор Ce-La/γ-Al

2
O

3
. При 

оптимальных условиях процесса (температуры реакции 400оС, объемная скорость 6000 ч-1 и кон-
центрация этанола 19,7 г/м3) конверсия этанола достигает значения 94%, а концентрация этиле-
на – 82 %. Обнаружено, что модифицирование Се/γ-Al

2
O

3
  катализатора лантаном способствует 

повышению дисперсности катализатора и увеличению количества кислотных центров, а также 
обнаружены наночастицы размером 2 нм. Данное изменение положительно влияет на активность 
катализатора.
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